
Stand: Februar 2010

Basis A
ut

ok
la

vv
ul

ka
ni

sa
tio

n

W
as

se
rv

ul
ki

sa
tio

n

se
lb

st
vu

lk
an

is
ie

re
nd

vo
rv

ul
ka

ni
si

er
t

KCH BASF HAW Linings K+W TIP TOP

NR X Vulcoferran 45-V Wikacor 1300 CB Chemoline 55 CN
NR X Wikacor 1341 Chemoline 55
CR X X X Kerapren VB Wikacor 1860 Chemoline 3
CR X Chemoline 3 CN
CR X X X Vulcoferran 2503 471 HAW-W03 Wikacor 1870 Chemoline 3F
IIR X Kerabutyl RB
IIR X Vulkodurit 1755
IIR/PVC X Vulkodurit WBC Wikabutyl 10 Chemoline 61
IIR/PVC X Wikabutyl 10 CN Chemoline 61 CN
BIIR X Wikabutyl 22A Chemoline 4A2)

BIIR X X X Kerabutyl BB-S Wikabutyl 22 Chemoline 13
BIIR X Kerabutyl BB-S/V Wikabutyl 22 CN Chemoline 13 CN
BIIR X X X Vulcoferran 22062) HAW-W06 Wikabutyl 20 Chemoline 4B2)

BIIR X Chemoline 4 CN 2)

BIIR X X Vucoferran 2208 HAW-W08 Wikabutyl 15 Chemoline RT
BIIR/CR X X X Chemoline 5B
CIIR X Wikabutyl 1560 Chemoline 123)4)

CIIR X Wikabutyl 1560 CB Chemoline 12 CN3)4)

CIIR X Kerabutyl V2)

CIIR X Vulcoferran 22012) HAW-W01 1)

CIIR/CR X Kerabutyl BS Chemoline 10
CIIR/PVC X Kerabutyl VC2) Chemoline 70 CN
CSM X Kerapalon HE Chemoline 11
CSM/PVC X Vulcoferran 2512 HAW-W12 Wikacor 1690 Chemoline 82)

CSM/PVC X Vulkodurit 1691-75 HAW-W12 Wikacor 1691 Chemoline 82)

CSM/PVC X Chemoline 8 CN

1) elektrisch nicht prüfbar Die Tabellenwerte beruhen auf Selbstdarstellung
2) allg. bauaufsichtliche Zulassung DIBt der einzelnen Firmen im Vergleich zu KCH-Werk-
3) KTW Zulassung stoffen.
4) DVGW Arbeitsblatt W270

Auskleidungswerkstoffe der Mitgliedsfirmen
im FACHVERBAND DER DEUTSCHEN GUMMIERUNGSINDUSTRIE (FDG)

Gegenüberstellung

  Weichgummi


